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Perfektes Ablésen vom Ei Perfektes Ablésen vom Ei Ei klebt

Performance
von ILAG
Keramik
Beschichtungen

Ei klebt

Ei Ablose Test im

Vergleich — ‘ “_A

intensive NON STICK A

Langzeitn utzu ng Testverfahren: 100 Sek. Eiweiss braten bei

160 - 175 °C; danach Zyklus (=10 Eiweisse)
wiederholen.

Hitzebelastungs-Test 30 Min. bei 300 °C
= Das Auslosen gilt als perfekt, wenn das Ei
‘ ILA i nach dem Umdrehen der Pfanne herausfallt

NoN STcK + = Die Freigabe gilt als gut, wen nach der
— Prifung keine Rickstande bleiben
Sl < ndigem = Test gilt als beendet, wenn sich die

Testdurchlauf Perfektes Ablosen vom Ei Ei klebt .. & p ;

Riickstande nicht entfernen lassen

Perfektes Ablésen vom Ei Perfektes Abldsen vom Ei Ei klebt
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